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关于特殊线路推荐使用抗硫化产品�
 
 

 
注意事项：本文书可能不经预告发生变更。 详情请咨询销售。 

�
 

 

§0．摘要 
 

在我们跟诸多客户的交往中，经常有遇到各种电源设备的分压反馈电路在使用过程中会碰到一些�

问题，经分析大多是电阻的失效（阻值 OPEN 或阻值变小），厚声对此特殊线路的特点和贴片电阻产�

品进行详细的研究,发现普通产品用在分压式反馈电路中会出现：a.电阻被硫化导致阻值 OPEN，b.电�

阻银迁移导致阻值偏小，c.电阻银迁移导致阻值 OPEN 等现象。�

在此基础上，研发 NQ、NS 系列的抗硫化产品，建议客人在特殊线路中使用抗硫化产品。
 

§1．电阻被硫化导致阻值 OPEN 
当外界物质中有 S,CL 或 Br 等腐蚀性物质时,从缝隙进入与银层发生反应,导致银局部不导电或导电�

性能差,严重时会导致银层断开,从而造成阻值 OPEN 的不良.图 1 为电极被硫化(腐蚀)现象,正电极交接�

处镀层下方银层被腐蚀,图 2 为电极正常情形。�
 

�������� �
�

图 1���左端正电极被腐蚀现象图������������������������������������2���右端正电极正常情形�
�
�

测量正电极交接处如图 3 所示。�
�
 
 
 
   
 
                                                   
 
 
 
 

图 3���正电极交接处�
正电极断开处镀层下方银层被腐蚀物质的成份用 SEM 测量，测量被腐蚀处含有硫。成分具体如图 4 所示。�

�
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  图 4���具体成分列表�

电极腐蚀 电极正常 

硫化区域 

电极正常 
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§2．电阻银迁移导致阻值偏小 
 

普通电阻在分压式反馈电路中使用一段时间后产品的 G2 保护层和锡层镍层间可能形成微小的裂纹(普�

通产品无法避免使用后产生的裂缝)，镍层与 G2 保护层(环氧树脂)间由于是金属和非金属的结合面，�

热胀冷缩系数不同，长久之后会形成缝隙。在直流电压作用下发生银迁移的现象，迁移的银与电阻层�

并联，造成阻值偏低不良。普通产品的结构示意图如图 5 所示。�

�

�
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�
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�

�

图 5���普通产品的结构示意图�����������������������������������图 6���普通产品使用后结构示意图�

典型的产品使用一段时间后产生的裂缝，如图 7 所示。�

�
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�

�

�

�

�

图 7���普通产品使用后出现裂缝�
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§3．电阻银迁移导致阻值 OPEN 
 

CL 和 Br 元素进入缝隙,在直流电压作用下发生电极上的银被迁移走的现象，导致电极与电阻层断

连造成电阻阻值 OPEN,迁移外貌如图 8 所示。�

������� �

图 8���迁移外貌�
检测迁移到电阻层表面的金属,含有 Ag 的成份,其他无异常,都为电阻层本含有的成份如图 13 所示。     

 

 

 

    

 

图 9���图 8 检测区域放大形貌����������������������������������图 10���图 9 检测区域放大形貌�����
�

�������������������������������������������������������������������������

�����������������

                         

   
 

图 11���图 10 检测区域 1 放大形貌��������������������������图 12���图 10 检测区域 2 放大形貌 

          �

�������������������������������������������������������������������������
�
�
�
�
�

图 13���区域 1、2 检测含 Ag�
�
 

电极上的银迁移到 R 层表面 
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如图 14 所示。检测整个电阻表面含有 Br,S,Cl 等磨蚀性物质。�
�
�
�
������
�
�
�
�
���������������������������������������������������������������������������������������������������������

图 14���含磨蚀性物质�

�

§4．串联分压反馈电路及特点 
�

    整机产品总少不了交源部分。一般为使输出端电压稳定，会在输出端设计分压式反馈电路。目的是�

使实际的电压能按阻值大小分压到电阻上，当输出电压波动时，电阻上的分压值也会变化，这个变化�

会向前段反应并由线路做出相应的调整来保证输出电压稳定，但所使用的串联阻值若自身发生阻值变�

化时，就会发生反馈错误的信号，导致整机宕机。串联分压反馈电路如图 15 所示。�

�

�

�

�

�

�

�
�������������������������������������������������������图 15���串联分压反馈电路�

a.电阻在直流电压下工作 b.电阻的负荷率较高 c.产品在客户使用一段时间后出现问题 d.此线路对阻�

值敏感，阻值的变化会改变分压的大小。�

§5．抗硫化电阻器介绍 
抗硫化产品（NQ、NS 系列）�增加 C4 树脂银印刷,虽然镍层�与 G2 保护层间可能有缝隙,但是由于�

C4 与保护层同材质,无法与银层连通,产品结构示意图如图 16 所。��
 

�
�

�

�

�

�
�������������������������������������������������������������������������

��图 16��产品结构示意图�
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如图 17 所示抗硫化产品研磨,C4 和 G2 接触面没有裂缝,可避免 S,CL 和 Br 元素的侵入。�
�

         �
���

图 17���抗硫化产品研磨�
�

§6．抗硫化产品（NS 系列）专利证书 

 
 

§7．总结 
普通产品用在分压式反馈电路中会出现：a.电阻被硫化导致阻值 OPEN�b.电阻银迁移导致阻值开�

路 c.电阻银迁移导致阻值偏小等现象。普通的芯片产品不适合用在这样的线路中，由于镍层与第二保�

护层（环氧树脂层）间是金属和非金属的结合面，热胀冷缩系数不同，长久之后会形成缝隙。由于线�

路板上有 S、CL 和 Br 等有害物质元素，未对产品采取保护措施，使得有害物质元素进入缝隙后接触�

银层使银层活化，在直流电压作用下发生银迁移的现象，迁移的银与电阻层并联，造成阻值偏低不良。�
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综合上述分析结果，建议客人在特殊线路中使用抗硫化产品。�


